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1. IDENTIFICACION DEL CURSO

Nombre de la materia:
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Nombre del profesor:

| Guillermo Sandoval Hernandez |
Clave de la materia: Horas de teoria: Horas de prictica: Total de horas: Valor en créditos:
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Técnico Superior Universitario | | Licenciatura | ¥ Posgrado |
Prerrequisitos formales (materias previas Prerrequisitos recomendados (Materias
establecidas en el Plan de Estudios) sugeridas en la ruta académica aprobada)

Carrera:

[(Ingenieria en Obras y Servicios. ]

Area de formacion:
Area de formacion | Area de formacion | Area de formacion | Area de formacién Area de

basica comin basica particular basica particular especializante formacién
obligatoria obligatoria selectiva selectiva optativa abierta.
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3. OBJETIVO GENERAL

El curso proporciona instruccion sobre los materiales de construccion utilizados en
estructuras carreteras, tales como pavimentos, puentes, en muros de contencion,
edificios, etc. En particular el curso se centra en las propiedades ingenieriles de los
agregados, cementos, concretos y suelos, etc., asi como el disefio de mezclas de
concretos, morteros, etc.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que el alumno aprenda los procedimientos de prueba de los materiales mas comunes
utilizados en la construcciéon de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales
tales como la ASTM, NMX-ONNCCE, SCT, AASHTO.

5. CONTENIDO

Temas y Subtemas

1.

INTRODUCCION

1.1. Los materiales de construccion.
1.2. El laboratorio de materiales
SUELOS

2.1. Propiedades de los suelos

2.2. Ensayes en suelos

CEMENTO Y MATERIALES CEMENTANTES
3.1. Caracteristicas de los cementos y materiales cementantes

3.2. Pruebas al cemento
CONCRETO

4.1. Propiedades del concreto fresco
4.2. Aditivos quimicos

4.3. Pruebas en el concreto fresco
4.4. Propiedades del concreto endurecido
4.5. Pruebas al concreto endurecido
4.6. Diseiio de mezclas de concreto
METALES

5.1. Los metales en la construccion
5.2. El acero de refuerzo

5.3. Pruebas al acero de refuerzo
ASFALTO

6.1. Propiedades del asfalto

6.2. Pruebas en asfalto
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6.3. Disefio de mezclas de asfalto

6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRACTICAS DE LABORATORIO

Tareas

1. Lectura previa de los procedimientos de prueba de cada practica. Se asigna antes de cada practica
e incluye reporte de lectura.

Practicas
1. Clasificacion visual de suelos
2. Granulometria
3. Contenido de humedad en suelos
4. Compactacion en laboratorio
5. Compactacién en campo
6. Limites de Atterberg
7. Prueba de revenimiento
8. Prueba de resistencia a la compresion simple en concretos
9. Prueba de flexion en concretos
10. Prueba de tensién diagonal en concretos
11. Resistencia a la compresion en morteros
12. Resistencia a la tensionen acero de refuerzo N
13. Determinacion de calidad de acero de refuerzos: doblado, geometria, etc.
14. Prueba de desgaste en agregados (Los Angeles)

7. BIBLIOGRAFIA BASICA

1. Normativas ASTM

2. Normativas NMX-ONNCCE

3. Normativas AASHTO ”
4. Normativas SCT

5. Normativas ACI

6.

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1. Procedimientos de laboratorio proporcionados por el profesor.

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
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Participacién en clase, examenes parciales, tareas, Tutorias y practicas en campo, etc.

10. EVALUACION Y CALIFICACION

Unidad de Competencia: Porcentaje:
Examenes: 40%
Tareas: 10%
Trabajos: 50%
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